1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Исходными данными для выполнения работы являются: чертёж детали и технические условия на её изготовление. Марка материала, указанная на чертеже, рассматривается как условно-рекомендательная.

В данной курсовой работе используется материал 18ХГ2, где 

18- 0,18% углерода

Х- 1% хрома

Г2- 2%  марганца
